
EN ASTM Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
1.4301 304 2784 2847 3059 3739 4421 3702 3614 3141 2972 3042 0 0

1.4307 304L 2784 2847 3059 3739 4421 3702 3614 3141 2972 3042 0 0

1.4509 441 1497 1478 1492 1613 1781 1801 1678 1562 1519 1555 0 0

1.4541 321 3038 3117 3360 4152 4942 4100 4016 3473 3320 3391 0 0

1.4404 316L 4219 4322 4594 5500 6393 5452 5305 4713 4419 4601 0 0

1.4521 444 2249 2238 2251 2417 2645 2694 2509 2392 2236 2362 0 0

1.4571 316Ti 4281 4387 4667 5613 6550 5584 5437 4821 4522 4700 0 0

1.4828 309 3573 3667 3964 4897 5821 4782 4699 4051 3867 3950 0 0

1.4512 409 1057 1042 1060 1195 1363 1349 1222 1124 1097 1125 0 0
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